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EMENTA 

A madeira como principal produto da floresta e variabilidade da madeira. Conceito de 
qualidade da madeira. Características da madeira e utilização. Fatores silviculturais e de manejo 
florestal que afetam a na qualidade da madeira. 
  

 

CONTEÚDOS 

UNIDADES E ASSUNTOS 

Unidade 1 Qualidade da madeira 

1.1. Conceito e definição da madeira 

1.2. Formação e estrutura da madeira 

1.3 Variabilidade geral da madeira 

1.4 Definições, conceitos de qualidade da madeira e importância. 
1.5 Qualidade, Avaliação e uso da madeira 

 
Unidade 2 Características da madeira e utilização industrial 
2.1 Madeira juvenil e adulta 

2.2 Anéis de crescimento 

2.3 Madeira de reação 

2.4 Tensões de crescimento 

2.5 Características do cerne e alburno 

2.6 Grã na madeira 

2.7 Nós 

2.8 Idade 

 
Unidade 3 Efeito das práticas silviculturais e do manejo florestal na qualidade da 

madeira 

3.1 Fatores naturais: condições climáticas e hídricas, sanidade, solo 

3.2 Desrama 

3.3 Desbaste 

3.4 Fertilização 
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3.5 Qualidade do sítio 

3.6 Espaçamento 

3.7 Melhoramento genético 
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